Примерный перечень вопросов к устному опросу за 2 семестр
Контролируемые компетенции –  ПК-2, 7, 11.
1. Типы кристаллических решеток и их влияние на свойства материалов.
2. Дефекты кристаллического строения. Методы их устранения. 
3. Анизотропия кристаллов и ее проявления в природе. 
4. Процессы кристаллизации. 
5. Эксплуатационные свойства металлов (Жаростойкость, жаропрочность,  износостойкость, радиационная стойкость) 
6. Статические испытания на растяжение 
7. Метод определения твердости. 	
8. Испытания на ударную вязкость. 
9. [bookmark: _GoBack]Определения сопротивления усталости. 1
10. Испытания при высоких и низких температурах. 
11. Технологические испытания. 
12. Металлические сплавы. Правило фаз. 
13. Строение сплавов. Диаграммы состояния. 
14. Построение диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов и микроструктурный        анализ углеродных сталей в равновесном состоянии. 
15. Технологии производства железоуглеродистых сплавов. 
16. Методы получения высококачественной стали. 
17. Термическая обработка сталей. 
18. Методы легирования сталей. 
19. Поверхностные свойства: адсорбция атомов и молекул. 
20. Биоматериалы, биоинертность, биосовместимость. 
21. Поверхность твердого тела и поверхностные фазы. 
22. Сплавы металлов для изготовления зубных протезов. 
23. Коррозия металлических сплавов и методы защиты от коррозии. 
24. Материалы применяемые для имплантантов. 
25. Углерод и его возможное применение в медицине. 
26. Отжиг. 
27. Закалка и отпуск стали. 
28. Поверхностное упрочнение стали. 
29. Благородные сплавы. 
30. Керамика применяемая для облицовки металлических каркасов. 
31. Керамика с градиентным распределением пор. 
32. Керамика применяемая в CAD/CAM системах. 
33. Акриловые базисные материалы горячего и холодного отвердения. 
34. Пластмассы для облицовки металлических каркасов. 
35. Процесс полимеризации и его влияние на состояние готового изделия. 
36. Композитные материалы химического и двойного отверждения. 
37. Искусственные зубы (пластмассовые и фарфоровые). 
38. Воск для базисов. 39. Воск для несъемных протезов. 
39. Воск для моделирования цельнолитых металлокерамических протезов.
40. Слепочные материалы 
41. Супергипс для изготовления комбинированных моделей.
42. Методики получения различных видов слепков. 
43. Огнеупорные материалы для изготовления рабочих моделей. 
44. Силиконовые массы. 
45. 3D печать керамики на каркасах. 
46. Селективное лазерное спекание каркасов из циркония и керамики. 
47. 3D печать цельнокерамических каркасов. 
48. CAD/CAM фрезеровка моделей РЕЕК. 
49. 3D печать моделей 
50. 3D печать восковых композиций для литья. 
51. Селективное лазерное спекание каркасов из кобальт-хрома. 
52. Аппараты для пайки и сварки. 54. Форвакуумные смесители и их развитие. 
53. Формовочные смеси для литья и методы их приготовления. 
54. Метод пескоструйной обработки м его влияние на обрабатываемую поверхность. 
55. Методы производства абразивного инструмента. 
56. CAD/CAM системы.
57. Лазерные системы в стоматологии. 
58. Развитие литейных установок и их современный уровень. 
59. Методы электрофизической и электрохимической обработок.        (Процесс электрохимической полировки).

